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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели практики: формирование у студентов способности учитывать 

современные тенденции в развитии полупроводниковых материалов и использо-

вать их свойства при выборе компонентов систем управления и их проектирова-

нии. 

1.2. Задачи прохождения практики: усвоение студентами классификации 

основных электротехнических и конструкционных материалов; взаимосвязи меж-

ду структурой материалов и их физико-химическими свойствами; рационального 

выбора материалов при конструировании и эксплуатации устройств автоматики и 

управления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Физические основы материалов» относится к дисципли-

нам базовой части блока Б1.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Физические основы материалов» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-7 - способность учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности 

ПК-6 - способность производить расчеты и проектирование отдельных 

блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стан-

дартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и управления в соответствии с техни-

ческим заданием 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-7 знать основные свойства электротехнических и конструк-

ционных материалов 

уметь выбирать необходимые для разрабатываемых 

устройств материалы, удовлетворяющие техническим 

требованиям 

ПК-6 знать последствия действия на материалы внешних фак-

торов   

уметь выбирать необходимые для разрабатываемых 

устройств материалы, удовлетворяющие техническим 

требованиям 

владеть методами контроля качества материалов 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Физические основы материалов» 

составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа 90 90 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  
 

№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Введение Введение в специальность. 

Обзор дисциплин кон-

структорско-

технологического   блока. 

Цели и задачи курса. Клас-

сификация материалов и их 

свойства  

1 - – - 1 

2 Металлы и другие про-

водниковые материалы 

Свойства и характеристики 

проводниковых материа-

лов. Классификация и ос-

новные свойства провод-

никовых материалов. 

Удельное сопротивление и 

удельная проводимость 

проводниковых материа-

лов. Зависимость удельно-

го сопротивления от тем-

пературы, деформации. 

Теплопроводность провод-

никовМатериалы высокой 

проводимости. Медь, алю-

миний, железо, натрий: 

свойства и применение 

Свойства некоторых ме-

таллов. Вольфрам, молиб-

5 8 - 27 40 
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ден, благородные металлы, 

никель, кобальт, свинец, 

олово, цинк, кадмий, ин-

дий, галлий, ртуть: свой-

ства и применение 

Различные проводниковые 

сплавы, припои и флюсы. 

Сплавы высокого сопро-

тивления, сплавы для тер-

мопар, тензометрические 

сплавы, контактные мате-

риалы: состав, свойства, 

область применения. При-

пои и флюсы: назначение, 

классификация. Неметал-

лические проводниковые 

материалы. Электроуголь-

ные изделия, проводящие и 

резистивные пасты: состав, 

свойства, область приме-

нения 

3 Полупроводниковые ма-

териалы 

Природа проводимости по-

лупроводников. Электро-

проводность полупровод-

ников. Классификация по-

лупроводников, элементы 

зонной теории, собствен-

ная и примесная электро-

проводности полупровод-

ников, температурная за-

висимость проводимости 

полупроводников. 

Контактные явления в по-

лупроводниках, оптиче-

ские и фотооптические яв-

ления в полупроводниках, 

термоэлектрические явле-

ния и эффект Холла в по-

лупроводниках. Работа вы-

хода, контакт металл - по-

лупроводник, контакт 

электронного и дырочного 

полупроводников, фото-

проводимость, эффект Зее-

бека, эффект Пельтье, эф-

фект Холла в полупровод-

никах. Полупроводнико-

вые материалы и техноло-

гия их получения. Герма-

ний, кремний, селен, тел-

лур: свойства и примене-

ние, технология получения 

3 10 - 15 28 
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полупроводниковых мате-

риалов. 

4 Диэлектрики Поляризация диэлектри-

ков. Основные понятия. 

Электропроводность ди-

электриков. Особенности 

электропроводности ди-

электриков, электропро-

водность твердых диэлек-

триков, электропровод-

ность жидкостей, электро-

проводность газов, поверх-

ностная электропровод-

ность диэлектриков. Ди-

электрические потери.  

 Основные понятия. 

Пробой диэлектриков. Ос-

новные понятия о пробое  

Механические, тепловые и 

химические свойства ди-

электриков. Упругость, 

прочность, вязкость, нагре-

востойкость, холодостой-

кость, гигроскопичность, 

влагопроницаемость, рас-

творимость, химостой-

кость, радиационная стой-

кость. Электроизоляцион-

ные материалы. Газообраз-

ные диэлектрики: воздух, 

азот, водород. Нефтяные 

электроизоляционные мас-

ла. 

6 8 - 33 47 

5 Магнитные материалы Магнитные характеристи-

ки, классификация магнит-

ных материалов. Основные 

типы магнитных материа-

лов, петля гистерезиса, 

магнитная проницаемость, 

кривая намагничивания, 

магнитомягкие материалы, 

магнитотвердые материа-

лы.  Магнитомягкие мате-

риалы, магнитные матери-

алы для высоких и сверх-

высоких частот. Электро-

технические стали, пермо-

лои, ферриты, магнитоди-

электрики. 

Перспективы развития ма-

териаловедения как науки. 

Композиционные материа-

3 10 - 15 28 
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лы. Нанотехнология. 

Итого 18 36 - 90 144 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

5.3 Перечень практических занятий 

Практическое занятие №1. Сравнение и анализ кристаллических  простран-

ственных решеток различных материалов 

Практическое занятие №2.Определение пределов прочности, упругости 

Практическое занятие №3. Составление таблиц "Марки меди, сплавов и их 

применение" 

Практическое занятие №4. Определение шероховатости поверхности в зави-

симости от применения разных видов абразивов 

 
                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает 

выполнение курсового проекта в 2 семестре. 

Примерные темы курсового проекта:  

1 Алюминий и его сплавы: свойства и применение 

2 Медь и его сплавы: свойства и применение 

3 Благородные металлы 

4 Олово и ее сплавы: свойства и применение 

5 Никель, кобальт и их сплавы: свойства и применение 

6 Сплавы высокого сопротивления 

7 Сплавы для термопар, тензометрические сплавы 

8 Контактные материалы 

9 Эффект Холла и его применение 

10 Эффект Зеебека и Пельтье и их применение 

11 Электроизоляционные полимеры 

12 Электроизоляционные лаки и компаунды 

13 Пластические массы и эластомеры 

14 Наноматериалы 

15 Сегнетоэлектрики 

16 Пьезоэлектрики 

17 Электреты 

18 Суперионные проводники 

19 Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных 

полей 

20 Магнитотвердые материалы 

21 Ферро- и ферримагнетики 

22 Применение полупроводников 
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23 Пермаллои 

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисци-

плине; 

– контроль знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе изуче-

ния дисциплины; 

– приобретение и развитие навыков численного расчета параметров устройств 

с применением расчетных программ; 

− развитие навыков самостоятельной работы с научно-технической и спра-

вочной литературой. 

Курсовой проект включат в себя графическую часть и расчетно-

пояснительную записку. Основные методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта и вариантам заданий приведены в методической литературе. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцени-

ваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  
сформированность компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОПК-7 Знать: знать основные 

свойства электротехни-

ческих и конструкци-

онных материалов 

Тест. Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь: выбирать необ-

ходимые для разраба-

тываемых устройств 

материалы, удовлетво-

ряющие техническим 

требованиям 

Решение стандартных 

практических задач. 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

ПК-6 Знать:  знать послед-

ствия действия на ма-

териалы внешних фак-

торов; 

Тест. Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Уметь: выбирать необ-

ходимые для разраба-

тываемых устройств 

материалы, удовлетво-

ряющие техническим 

требованиям; 

Решение стандартных 

практических задач. 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

Владеть: методами 

контроля качества ма-

териалов. 

Решение стандартных 

задач в конкретной 

предметной области. 

Выполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 
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7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются во 2 се-

местре по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

ОПК-7 знать (переносится 

из раздела 3 рабо-

чей программы) 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

уметь (переносит-

ся из раздела 3 

рабочей програм-

мы) 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть (перено-

сится из раздела 3 

рабочей програм-

мы) 

Решение 

стандартных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

ПК-6 знать (переносится 

из раздела 3 рабо-

чей программы) 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте ме-

нее 70% 

правильных 

ответов 

уметь (переносит-

ся из раздела 3 

рабочей програм-

мы) 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 

владеть (перено-

сится из раздела 3 

рабочей програм-

мы) 

Решение 

стандартных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, 

но не полу-

чен верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
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7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

     7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механиче-

скими? 

а) жидкотекучесть 

б) теплопроводность 

в) твердость. 

2.Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются техно-

логическими: 

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость 

б) цвет, температура плавления, теплоемкость 

в) прочность, ударная вязкость, выносливость 

3.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не яв-

ляются эксплуатационными: 

а) плотность 

б) износостойкость 

в)хладностойкость 

г) жаропрочность 

д)антифрикционность. 

4. Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше,  какого химиче-

ского элемента присутствует в стали (при определении марки стали по искре)? 

а) вольфрам 

б) углерод 

в) хром. 

5. Какая технологическая проба позволяет установить способность мате-

риала подвергаться деформации? 

а) проба на загиб 

б) проба на перегиб 

в) проба на навивание 

г) проба труб на бортование 

6. Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные 

болты. 
а) сжатие 

б) растяжение 

в) кручение 

г) сдвиг 

д) изгиб. 

7.Пластичность- это…  
а) Температура, при которой металл полностью переходит из твердого состоя-

ния в жидкое. 

б) Свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием 

внешних сил (нагрузок). 

в) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием 

нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет снята. 
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г) Свойство металла, характеризующее способность его подвергаться обработ-

ке резанием. 

д) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять ли-

тейную форму. 

8. Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.  
а) ударная вязкость 

б) пластичность 

в) относительное удлинение 

г) твердость 

д) прочность. 

9. Выносливость металлов — это… 

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

б) свойство, противоположное усталости металлов 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при 

обработке давлением. 

10.Какое из перечисленных ниже свойств металлов не  является механи-

ческим? 

а) жидкотекучесть 

б) пластичность 

в) твердость 

г) ударная вязкость. 

11.Из указанных свойств металлов выберите те, которые  не являются 

технологическими:  
а) прочность, жидкотекучесть, ударная вязкость 

б) ударная вязкость, выносливость, температура плавления 

в) прокаливаемость, усадка, жидкотекучесть 

г) цвет, температура плавления, усадка. 

12. Укажите технологическую пробу, позволяющую определить способ-

ность проволоки диаметром до 6 мм принимать заданную форму. 
а) проба на навивание 

б) проба на перегиб 

в) проба на загиб 

г) проба труб на бортование. 

13. Укажите вид деформации, на который испытывают валы машин?      
а) сжатие 

б) растяжение 

в) кручение 

г) сдвиг 

д) изгиб. 

14. Твердость – это… 

а) Способность металла образовывать сварной шов, без трещин. 

б) Способность материала сопротивляться внедрению в него, более твердого 

тела (должны обладать металлорежущие инструменты: резцы, сверла, фрезы). 

в) Свойство тел проводить с той или иной скоростью тепло при нагревании. 

г) Явление разрушения при многократном действии нагрузки. 
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д) Уменьшение объема или линейных размеров расплавленного металла или 

сплава при его охлаждении до  комнатной температуры. 

15. Назовите свойство металлов, противоположное  ударной вязкости.  

а) ударная вязкость 

б) пластичность 

в) хрупкость 

г) твердость 

д) прочность. 

16. Усталость материалов — это… 

а) свойство, противоположное выносливости материалов 

б) явление разрушения при многократном действии нагрузки 

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму при 

обработке давлением. 

17.Способность тела поглощать тепловую энергию при нагревании – это? 

а) температура плавления; 

б) теплопроводность; 

в) теплоемкость; 

г) плотность. 

18.Способность тел проводить тепло при нагревании и охлаждении — 

это? 

а) температура плавления; 

б) теплопроводность; 

в) теплоемкость; 

г) плотность. 

19. Укажите свойства металлов и сплавов, не являющиеся физическими. 

а) теплопроводность, теплоемкость, плотность; 

б) теплоемкость, способность намагничиваться; 

в) кислотостойкость, теплостойкость, окалиностойкость; 

г) окалиностойкость, жаростойкость, температура плавления. 
 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

1. Привести фрагмент диаграммы состояния железо-цементит, соответ-

ствующий интервалу концентраций углерода  0.0-0.8 масс. %.  

2. По диаграмме состояния железо-цементит описать процесс охлаждения 

расплава с концентрацией по углероду  0.1 масс. % в интервале температур  727-

1450
º 
С 

3. По диаграмме состояния железо-цементит определить составы фаз с кон-

центрацией по углероду  0.1 масс . % и температуре  700
 º 

С 

4. По диаграмме состояния железо-цементит определить состав шихты же-

лезо-углерод с температурой начала плавления  1500
 º 

С 

5. По диаграмме состояния железо-цементит определить температуру нача-

ла плавления шихты железо-углерод с содержанием по углероду  2.1 масс . %.  

6. По диаграмме состояния железо-цементит определить температурой 

начала кристаллизации расплава железо-углерод с содержанием по углероду  0.3 

масс . %.  
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7. По диаграмме состояния железо-цементит парами значений «концентра-

ция углерода-температура» дать точки, ограничивающие область существования 

следующих структур Ц1. 

8. Дать описание α-Fe.  

9. Показать на диаграмме состояния железо-цементит температурный ре-

жим диффузионного отжига 
 

7.2.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.4 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
вопросы для экзамена  

1. Общая характеристика металлов. Металлическая связь. Типы кри-

сталлических решеток металлов. Понятие полиморфизма и анизотропии. 

2. Строение реальных металлов. Точечные, линейные, поверхностные 

дефекты. Зависимость между плотностью дефектов и прочностью металлов. 

3. Термодинамические основы фазовых превращений. Общая характе-

ристика процессов плавления и кристаллизации. 

4. Основные закономерности процесса кристаллизации. Строение ме-

таллического слитка. Факторы, влияющие на размер зерна. Сущность модифици-

рования. 

5. Изменение строения и свойств металла при холодной пластической 

деформации. Сущность наклепа. 

6. Изменение строения и свойств наклепанного металла при нагреве. 

Сущность рекристаллизации. 

7. Общая характеристика методов определения механических свойств 

материалов. Диаграмма растяжения пластичных металлов. 

8. Понятие механических напряжений. Характеристика показателей 

прочности (временного сопротивления, физического и условного пределов теку-

чести, предела упругости). 

9. Характеристика показателей пластичности (относительного удлине-

ния и относительного сужения) и ударной вязкости. 

10. Усталость и выносливость металлов. Понятие предела выносливости. 

11. Твердость. Способы определения. Сущность, сравнительная характе-

ристика и применение способов определения твердости по Бринеллю и Роквеллу. 

12. Взаимодействие компонентов в сплавах. Общая характеристика, ос-

новы строения, условия образования и отличительные особенности химических 

соединений, твердых растворов и механических смесей.  

13. Компоненты, фазы, структурные составляющие сталей и белых чугу-

нов. Характеристика, условия образования, основные свойства. 

14. Диаграмма состояния "железо - цементит". Характеристика основных 

областей, линий и точек, практическое значение 

15. Получение чугуна и стали. Сущность, сравнительная характеристика 

основных способов. 

16. Классификация углеродистых сталей. 
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17. Влияние углерода и постоянных примесей на структуру и свойства 

стали. 

18. Углеродистая сталь обыкновенного качества общего назначения. Хи-

мический состав, свойства, обозначение, применение. 

19. Углеродистая качественная конструкционная сталь. Химический со-

став, свойства, обозначение, применение. 

20. Углеродистая инструментальная сталь. Химический состав, свойства, 

обозначение, применение. 

21. Общая характеристика процесса графитизации. Классы чугунов по 

структуре металлической основы. Белый и отбеленный чугун.  

22. Серый чугун. Строение, свойства, условия получения, обозначение, 

применение. 

23. Высокопрочный и ковкий чугуны. Строение, свойства, условия полу-

чения, обозначение, применение. 

24. Образование аустенита при нагреве. Действительное и наследствен-

ное зерно. 

25. Диаграмма изотермического распада аустенита. Характеристика ос-

новных линий и точек, теоретическое и практическое значение.  

26. Перлитное превращение. Механизм образования, строение и свойства 

перлита, сорбита и троостита. 

27. Превращения при отпуске закаленной стали. 

28. Мартенситное превращение. Механизм образования, строение и свой-

ства мартенсита. 

29. Объемная закалка стали. Сущность, выбор режимов, назначение. 

30. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Обработка холодом. 

31. Разновидности объемной закалки стали в зависимости от способа 

охлаждения. Сущность, сравнительная характеристика, применение. 

32. Отпуск закаленной стали. Сущность, разновидности, основные режи-

мы, назначение. 

33. Отжиг стали. Назначение, общая характеристика и режимы проведе-

ния основных разновидностей отжига (полного, неполного, нормализационного). 

34. Поверхностная закалка стали. Методы, режимы, сравнительная харак-

теристика, применение. 

35. Цементация. Сущность, способы, основные параметры процесса, тер-

мообработка после цементации, применение. 

36. Понятие азотирования, нитроцементации, диффузионного насыщения 

металлами. Сущность, сравнительная характеристика, применение. 

37. Сущность легирования стали. Влияние легирующих элементов на ме-

ханические и технологические свойства стали. Условное обозначение легирован-

ных сталей. 

38. Основные классы конструкционных легированных сталей. Общая ха-

рактеристика, примеры, применение. 

39. Инструментальные легированные стали. Общая характеристика, при-

меры, применение. 
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40. Быстрорежущие стали. Химический состав, свойства, обозначение, 

термическая обработка, применение. 

41. Твердые сплавы. Получение, свойства, обозначение, применение. 

42. Стали, устойчивые к воздействию агрессивных сред и высоких темпе-

ратур (коррозионностойкие, жаростойкие, жаропрочные). Общая характеристика, 

примеры, применение. 

43. Специальные легированные стали (шарикоподшипниковые, износо-

стойкие, кавитационностойкие, автоматные). Химический состав, свойства, обо-

значение, применение. 

44. Бронза и латунь. Общая характеристика, обозначение, применение. 

45. Литейные и деформируемые алюминиевые сплавы. Общая характери-

стика, обозначение, применение. 

46. Антифрикционные сплавы. Требования, структура, разновидности, 

общая характеристика, применение. 

47. Порошковые сплавы. Основы технологии получения порошков, прес-

сование, спекание. Общая характеристика порошковых материалов, область при-

менения. 

48. Полимерные материалы. Общая характеристика, методы переработки, 

применение в автотракторном и сельскохозяйственном машиностроении. 

49. Композиционные материалы. Сущность, общая характеристика, раз-

новидности, способы получения, применение. 

50. Резина. Сущность, разновидности, общая характеристика свойств, полу-

чение, применение. 

7.2.5. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 2 вопроса и 

задачу. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 7 баллов, задача оце-

нивается в 6 баллов (3 балла за верное решение и 3 балла за верный ответ). Мак-

симальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 6 

до 10 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.) 

 

7.2.6 Паспорт оценочных материалов  

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
Код контролируемой 

компетенции  

Введение ОПК-7 

Металлы и другие проводниковые материалы ОПК-7,ПК-6 

Полупроводниковые материалы ОПК-7,ПК-6 
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Диэлектрики ОПК-7,ПК-6 

Магнитные материалы ОПК-7, ПК-6 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы те-

стирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. 

Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и 

выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении про-

межуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютер-

ной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном 

носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения 

задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оцен-

ки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам прак-

тик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в 

методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 

20 мин.  

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисципли-

ны  
1. Земсков Ю.П. Материаловедение: учебное пособие, 2019. Ресурс доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113910 - Электронно-библиотечная система «Лань»  

2. Аксенов А.А. Материаловедение: Тексты лекций, 2018. Ресурс доступа: 

https://e.lanbook.com/book/118679 - Электронно-библиотечная система «Лань»  

3. Костылева Л.В., Гапич Д.С., Грибенченко А.В., Моторин В.А., Громцева 

Н.А. Материаловедение: учебное пособие, 2018. Ресурс доступа: 

https://e.lanbook.com/book/119929 - Электронно-библиотечная система «Лань»  

4. Жукова М.А.Материаловедение: практикум, 2017. Ресурс доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105480 - Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень ли-

цензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем:  

8.2.1 Программное обеспечение 

– Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic  

– Компас-График LT; 

https://e.lanbook.com/book/113910
https://e.lanbook.com/book/118679
https://e.lanbook.com/book/119929
https://e.lanbook.com/book/105480
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– OpenOffice; 

– Adobe Acrobat Reader  

– SMath Studio; 

– Internet explorer. 

 

8.2.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

– Российское образование. Федеральный портал.  http://www.edu.ru/  

– Образовательный портал ВГТУ https://education.cchgeu.ru/ 

 

 

8.2.3 Информационные справочные системы 

– http://window.edu.ru  

– https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

8.2.4 Современные профессиональные базы данных 

– Вопросы материаловедения: журнал. Адрес ресурса: http://www.crism-

prometey.ru/science/editions/ 

– Мир современных материалов – все о современных материалах. Адрес ре-

сурса: https://worldofmaterials.ru/ 

– Электронное сетевое научное издание МИРЭА - Российского технологиче-

ского университета - "Российский технологический журнал" Адрес ресурса: 

https://worldofmaterials.ru/ 

–  НАНО ИПД Институт физики перспективных материалов 

Адрес ресурса: https://new.nanospd.ru/ 

– Национальная электронная библиотека. URL: elibrary.ru  

– Библиотека Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

– Известия высших учебных заведений. Электромеханика [Электронный ре-

сурс]: науч. журнал. – Режим  доступа www.elibrary.ru 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Специализированная лекционная аудитория, оснащенная оборудованием для 

лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой  

2. Учебные лаборатории: специализированная лаборатория.  

3. Дисплейный класс, оснащенный компьютерными программами для проведения 

лабораторного практикума  

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Физические основы материалов».  

Основой изучения дисциплины «Физические основы материалов» являются 

лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а так-

же вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков в выбо-

http://www.crism-prometey.ru/science/editions/
https://worldofmaterials.ru/
https://worldofmaterials.ru/
https://worldofmaterials.ru/
https://new.nanospd.ru/
http://lib.wwer.ru/
http://www.elibrary.ru/
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ре необходимых для разрабатываемых устройств материалов, удовлетворяющих 

техническим требованиям последствия действия на материалы внешних факторов, 

а также в изучении методов контроля качества материалов. 

Лабораторные работы не предусмотрены.  

Выполнять этапы курсового проекта должны своевременно и в установлен-

ные сроки. Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Выполнять этапы курсовой работы должны своевременно и в установленные 

сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой курсо-

вой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных заня-

тий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, по-

следовательно фиксировать основные положения, выво-

ды, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справоч-

ников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначе-

ние вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопрос и задать препо-

давателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Про-

слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубо-

кому усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, допол-

нительной литературой, а также проработка конспектов 

лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к про-

межуточной атте-

Готовиться к промежуточной аттестации следует систе-

матически, в течение всего семестра. Интенсивная под-
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стации готовка должна начаться не позднее, чем за месяц-

полтора до промежуточной аттестации. Данные перед 

экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего ис-

пользовать для повторения и систематизации материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

Лист регистрации изменений 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата вне-

сения из-

менений  

Подпись заведующе-

го кафедрой, ответ-

ственной за реализа-

цию ОПОП 

1 Актуализирован раздел 8.2  в ча-

сти состава используемого лицен-

зионного программного обеспече-

ния, современных профессио-

нальных баз данных и справочных 

информационных систем 

30.08.2018  

 

 

2 Актуализирован раздел 8.2  в ча-

сти состава используемого лицен-

зионного программного обеспече-

ния, современных профессио-

нальных баз данных и справочных 

информационных систем 

31.08.2019  

 

3 Актуализирован раздел 8.2  в ча-

сти состава используемого лицен-

зионного программного обеспече-

ния, современных профессио-

нальных баз данных и справочных 

информационных систем 

31.08.2020  

 

    

 

 

 


